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ДОСЛІДЖЕННЯ ДИФУЗІТ ЗАБАРВЛЕННЯ ІОНІВ 

НА СІЛІКАГЕЛЕВИХ ПЛАСТИНАХ, 
СИНТЕЗОВАНИХ У ПОСТІЯНОМУ 

ЕЛЕКТРИЧНОМУ ПОЛІ 

При одержанні н�органічннх адсорбентів за існуючими ме­
тодами ( 1-6) формування поруватості здіІІснюється головнш1 
чнном на стядіях промивки гелей та їх грануляції. 

Зважаючи на тої, факт, що поведінка колоїдної системи ви­
значається н основному еле1пр11чними властивостями частинак. 
що входять у систему і знаходяться в середовищі полярного 
розчинника -- води, можна розраховуват11 на можливість 
впливу на процеси, які мають r.1ісце у цих системах. зовнішньо­
го постійного електричного поля. 

У літературі є вказівки на чутливість колоїдних систем до 
дії постіііного електрнчного rюля (7-13). Тому цікаво дослі­
днти , як саме впливатимуть зміни стану колоїдної системи. 
в111<ликані накладанням електричного поля на утворення струк­
тури геля кремневої кислоти. Отже, метою роботи було вияв­
лення можливостеї, зміни структури геля кремневоі кислотн 
на стадіях коагуляції та дозрівання в умовах на1<ладання по­
стійного електричного поля різної напруги. 

Для визначення структурно-сорбційних характеристик кла­
снчними адсорбціїrними методами необхідно мати зразки у су­
хому стані. Відомо, що при сушінні адсорбентів обов'язково 
відбувається зміна іх структури. 

Поснількн метою даної роботи було дослідження впливу 
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