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ТРАНСФОРМАЦІЯ ФОНОННИХ СПЕКТРІВ 

КРИСТАЛІВ ТИПУ ABC3  З КАТІОННИМИ 

ВАКАНСІЯМИ 

 
В статті наводиться дослідження трансформації фононного спектру кристалів 

типу ABC3, розрахованого в моделі центральних сил згідно [1];  вказано на 

особливості фононного спектру при нестабільності кристалічної структури. 

Перехід до кристалів з катіонними вакансіями типів AC3 і BC3 (-вакансія) 

здійснювався трьома способами: шляхом моделювання зменшення маси 

відповідного катіону до нуля, шляхом моделювання зменшення силових 

постійних міжатомної взаємодії катіону із сусідніми атомами до нуля, а також 

шляхом моделювання зменшення до нуля як маси катіону, так і силових 

постійних одночасно.  

 Ключові слова: фононний спектр, силові постійні, сегнетоелектрики, 

перовськит, катіонні вакансії. 

  

Вивчення природи нестабільності і 

структурних фазових переходів (ФП) в 

кристалах типу перовськиту є досить 

тривалим як в теоретичному, так і в 

експериментальному плані. Найбільш 

широку групу кристалів типу ABC3 

утворюють складні оксиди типуABO3. 

Структуру перовськиту із вмістом однієї 

формульної одиниці ABO3 можна 

зобразити у вигляді простої кубічної 

примітивної комірки з мотивом, у 

вершинах якої знаходяться катіони A(Ba, 

Pb), у центрі - катіони B(Ti, Zr), а в 

центрах граней - атоми оксигену. 

Октаедри з аніонів дотикаються своїми 

вершинами, заповнюючи увесь простір.  

Таким чином, октаедричні пустоти такого 

каркасу займають малі катіони, а 

кубооктаедричні (додекаедричні) пустоти 

- великі катіони.   

До дефектних перовськитоподібних 

кристалів з катіонними вакансіями, які 

можуть розглядатися як кристали  

надґраткою, відносяться 

сполуки типів AC3 і BC3 (-вакансія) 

(рис.1). Наявність вакансій в кристалі 

суттєво впливає на його фізичні 

властивості і стійкість структури.   

Розрахунки зонних та фононних 

спектрів кристалів типу ABC3, статичної 

механіки сегнетоелектричних та 

антисегнето- електричних фазових 

переходів дають задовільний результат 

[2,3]. В той же час, дефектним кристалам 

цього структурного типу, в яких структурні 

фазові переходи пов’язані з нестабільністю 

кристалічної ґратки щодо 

антиферродисторсійних спотворень 

приділено значно менше уваги. 

В зв’язку з цим, були проведені 

дослідження трансформації фононних 

спектрів кристалів типу ABC3 при переході 

до кристалів з катіонними вакансіями, в т.ч. 

граничними. На рис.2 наведено модельний 

фононний спектр кристалу BaTiO3,  

розрахований у наближенні 

 )222( aaа
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еквідистантного силового поля в рамках 

концепції надпросторової симетрії [1,4,7,8] 

           

           
 

Узагальнена динамічна матриця 

(УДМ) складних кристалів визначається 

композиційним складом примітивної 

комірки, характером моделей силових 

постійних і симетрією ґратки. Максимальну 

симетрію системи взаємодіючих атомів у 

підґратках федорівська симетрія може 

відобразити лише при врахуванні різних 

узагальнень симетрії. Зокрема, 

надпросторова симетрія накладає ряд 

фундаментальних обмежень на фононні 

спектри складних кристалів [5,6].  

 

                                                         

                                       а) тип  AC3                                   б) тип  BC3 

Рис.1. Примітивні комірки з мотивом кристалів типу  із катіонними вакансіями  

 (   - атом ,   - атом , - атом ,  - вакансія).  

 

При розгляді дефектних структур типу 

AC3 і BC3 вважаємо, що вакансія 

містить атом з “нульовою” масою і 

оточена “нульовим” силовим околом 

незалежно від того, які атоми знаходяться 

у першій, другій або третій 

координаційній сферах. При попаданні 

будь-якого атома у позицію з вакансією, 

він не приноситиме змін у динамічну 

матрицю, оскільки є “ізольованим” від 

ближніх сусідів нульовим силовим 

околом.  

Дослідження впливу вакансій на 

особливості фононного спектру 

проводились за трьома способами: із 

врахуванням модуляції “масової” 

характеристики, із врахуванням модуляції 

силових постійних та одночасною 

модуляцією як “масової”, так і силової 

характеристик. У наближенні силових 

постійних із врахуванням взаємодії 

перших трьох координаційних груп 

розраховано фононні спектри для 

кристалів типів BC3 і AC3. 

 Дефектні кристали типу AC3 (рис.1) 

відносяться до структурного типу AuCu3 

базовою структурою якого є одноатомна 

гранецентрована кубічна (ГЦК) ґратка, 

яку можна подати у вигляді сукупності 

чотирьох простих ґраток, вставлених одна 

в одну.     

На рис. 2 приведено трансформацію 

фононного спектру кристалів типу ABC3 

при переході до кристалів з катіонними 

вакансіями, враховуючи модуляцію  

“масової” характеристики. При зменшенні 

маси катіону  частота коливань  зростає, а 

при “нульовій” масі прямує до 

нескінченності. Для кристалів типу AC3 

фононний спектр набуває виду, 

характерного для кристалів структурного 

типу AuCu3. 

В наближенні силових постійних із 

врахуванням взаємодії атомів перших 

трьох координаційних сфер, розрахунок 

закону дисперсії фононного спектру для 

кристалів типу AC3 приводить до задачі 

на власні значення УДМ, що залежить від 

двох силових постійних 
 
(друга 

координаційна сфера). Для структур типу 

BC3 УДМ залежить від силових 

постійних 
 

(перша координаційна 

сфера),  (друга координаційна 

сфера). 
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Рис. 2. Трансформація фононного спектру кристалів типу ABC3 при переході до кристалів з катіонними 

вакансіями шляхом зменшення масової характеристики катіону до граничного значення 
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Рис. 3. Трансформація фононного спектру кристалів типу ABC3 при переході до кристалів з катіонними 

вакансіями шляхом зменшення силової характеристики катіону до нуля. 
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Рис. 4. Трансформація фононного спектру кристалів типу ABC3 при переході до кристалів з катіонними 

вакансіями шляхом одночасного зменшення масової та силової характеристик катіону до нуля. 
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Найбільш ймовірними “м’якими” модами в 

кристалах типу ABC3 є моди , ,   

і 
 

[4,9]. Як видно з рис.3, затухання 

фононів “м’якої” моди у напрямках Г-R і Г-

М є досить сильним. Це має місце як для 

кристалів типу AC3 при 

, так і для кристалів 

типу BC3 
при  . 

Разом з тим, частоти акустичних фононних 

віток для обох типів дефектних кристалів 

наближаються до нуля.  

У структурах типуBC3 при граничних 

концентраціях вакансій через відсутність 

важких катіонів , як стабілізуючого 

фактора, деформація мотиву з октаедрів 

BC6, на відміну від структури кристалів 

типу AuCu3, приводить до нестабільності 

кристалічної ґратки (занулення частоти в 

точках R і М)  (рис. 3). 

  

Усунення даної нестійкості структури 

кристалу можливе за рахунок збільшення 

періоду мультиплікації примітивної 

комірки.   

При проведенні одночасної модуляції 

“масової” та силової характеристик також 

має місце трансформація фононного 

спектру кристалів типу ABC3. При цьому 

для дефектних перовськитоподібних 

кристалів розраховані фононні спектри 

(рис.4), в результаті, мають вигляд 

подібний до таких, що розраховані при 

врахуванні лише модуляції силових 

постійних (рис.3).   

Отже, результати досліджень формують 

цілісну картину про вплив вакансій в 

кристалі на трансформацію фононного 

спектру, що дозволяє, завдяки “масовій” 

модуляції та  модуляції силових постійних 

кристалу, керувати легуванням атомів при 

синтезі  нових матеріалів для 

прогнозування їх фізичних властивостей.  
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ФОНОННЫХ СПЕКТРОВ 

КРИСТАЛЛОВ ТИПА ABC3 C КАТИОННЫМИ 

ВАКАНСИЯМИ 
В статье приводятся исследования трансформации фононного спектра кристаллов типа 

ABC3, расчитанного в модели центральных сил согласно методике, описанной в [1]; указано 

на особенности фононного спектра при неустойчивости кристаллической структуры. 

Переход к кристаллам с катионными вакансиями типов A C3 и BC3 ( - вакансия) 

осуществлялся тремя способами: путем моделирования уменьшения массы 

соответствующего катиона до нуля, путем моделирования уменьшения силовых 

постоянных межатомного взаимодействия катиона с соседними атомами до нуля, а также 

путем моделирования уменьшения до нуля как массы катиона, так и силових постоянных 

одновременно.    

Ключевые слова: фононный спектр, силовые постоянные, сегнетоэлектрики, перовскит, 

катионные вакансии.  
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THE TRANSFORMATION OF PHONON SPECTRUM 

CRYSTALS TYPE OF ABC3 CATION VACANCY 
 

Objective: Considering the composite regulation and modulation of power in the construction of 

permanent generalized dynamic matrix concept superspace symmetry allows to do the analysis 

of its structure and calculate the phonon spectrum, with the possibility of modifying the 

concentration of vacancies and constant change of power in one software. It’s very important 

while studying phase transitions shift type and nature of instability crystal lattice single-

excitation spectra calculations. 

Methods: The dynamics of crystal lattice of types ABC3 represented within the formalism 

Bourne Van Karman for a perfect crystal in the harmonic approaching using the model axially 

symmetric permanent atomic interaction. To account for the modulation constant force in the 

construction of complex dynamic matrix crystal approximation equidistantly applied force field. 

Studying of vacancies on the features of the phonon spectrum was carried out in three ways: by 

taking into account modulation "mass" performance, by taking into account modulation and 

constant power by taking into account simultaneous modulation "mass" and power 

characteristics 

Results: The tendency of changing frequencies of the phonon spectrum in the points of high 

symmetry Brilyuen depending on variations in mass and strength characteristics was bound. The 

most likely "soft" modes of crystal ABC3  there are fashion is Г15, M3, 
|

3M  and  R25. In the high 

symmetry areas of zone Brilyuen Г-R  and Г- M for defect perovskites with cationic vacancies 

there is a strong damping of phonons "soft" fashion, particularly when such 

0,0
)3(

BA

)1(

СВ     crystals А 
3C  and 0,0

)3(

BA

)2(

СA    crystals with type  

BC3 ( - vacancy). Thus, the frequency of the acoustic phonon spectrum branches both types 

of crystals rapidly approaching zero. 
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Discussion: In the limit of vacancies due to lack of heavy cations A in structures such  BC3 , 

as a stabilizing factor, the deformation motive of octahedral BC3 leads to instability of the 

crystal lattice (vanishing points and a frequency R and M). Its elimination is possible by 

increasing the period of primitive cell multiplication. 

Conclusions: The effect of vacancies in the crystal transformation phonon spectrum, including 

modulation "mass" and modulation characteristics of constant power, which is important to 

control doping atoms in the synthesis of new materials with predictable physical properties was 

shown. 

Keywords: phonon spectrum, force constants, ferroelectric, perovskite, cation vacancy. 
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